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COMPRESSAO Médias Desv. Padrdo Igualdade estatistica

AllCem Core 235,27 50,4 b
AllCem Dual 270,45 26,7 b
AllCem Veneer APS 903,9 204,4 a
SDI seT PP 352,4 164,6 b

Tabela 2 Resisténcia a compressdo dos cimentos resinosos convencionais e auto-adesivos




