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FLEXAO Médias Desv. Padrdo Igualdade estatistica

AllCem Core 132,2 16,3 b
AllCem Dual 166,6 15,1 a
AllCem Veneer APS 106,7 8,3 c
SDI seT PP 97,32 11,8 c

Tabela 3 Resisténcia a flexdo dos cimentos resinosos convencionais e auto-adesivos




